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D 9.26

Massstab 1:2,5 (Masse in cm)
Steintyp

gefräst
gestockt oder geflammt

Schutzinselstein

Qualität und Ausführung:
- Steinmaterial: Granit oder Gneis, frost-tausalzbeständig

- Für die Qualität der Steine gelten die Normen (SN) des VSS

- Bearbeitung Sichtflächen:
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